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Définition : Une dent est dite dévitalisée lorsque le "nerf " a été enlevé
des racines. Ce traitement doit étre réalisé quand la carie atteint le "nerf ".

B Conséquences

La dent n’étant plus vivante, elle devient
fragile et cassante, comme du bois mort.

Une fracture peut intervenir a tout moment,
sans signe annonciateur, et peut aboutir a la
perte de la dent.

TRAITEMENT

Pour consolider la dent et éviter, au
maximum, tout risque de fracture et
d’extraction, le traitement consiste a
réaliser une couronne qui couvre la
dent et la protége. A

B Matériaux utilisés pour la réalisation des couronnes

ALLIAGES DE METAUX :

Acier : il s’agit d’un alliage métallique a base de
nickel et de chrome, dont l'utilisation peut étre
a l'origine de phénomeénes de corrosion et d'al-
lergie.

Or Blanc : alliage semi précieux qui est un bon
compromis entre ses qualités électrochimiques
(pas de corrosion) et sa tenue en bouche.

Or jaune : matériau de grandes qualités méca-
niques et électrochimiques

MATERIAUX COSMETIQUES :

La résine : nous l'utilisons pour réaliser des cou-
ronnes provisoires (dans I'attente de la couron-
ne d’usage). Ses qualités mécaniques et esthe-
tiques ne sont pas suffisantes pour plus de
6 mois..

La céramique : c’est le matériau cosmétique de
référence. Elle allie solidité, esthétique et bio
compatibilité. Avec ou sans armature métal-
lique, la couronne céramique permet de
résoudre tous les cas, méme les plus com-
plexes.

-s—— Couronne

— Faux moignon




